racteristics =~

Colore/Colour ANTRACITE-ANTHRACITE
Caratieristiche Metodo di prove Valore
Densith/Density UNI 6349 25K + 5%

IS0 1888
DIN 33420

" Resistenza a compressione NI 8351 Kpadf % 15%

40% 150 3386
Compressive vesistance DIN 33577 Kpa 220
Resistenza all’affondamento UNI 6353 N25%
Crushing strength IS0 2349 N40%

DIN 53578/8 N 65%
Rigidezza & compressione Fint 955260 55(44-65)
Compressive strength
Carico di rottura NI 7032 KPa 120
Ultimate tensile strength ISO R 1768
Allungaments a rottura BIN 53571 T 200
Tensile elongation
Conducibilita termiea(ISO ArC WimK 0,035
23813 AdorC WimK 0,040
Thermal conductivity
Deformazione permanente UNI 6382 56%
Permanent deformation iSO 1856 W%

DIN 53572

Porosita Esame Visive 14 celle/em?
porosity
Autoestinguenza U194 HF1
Self-extingnish
Temperatura di utizzo -70+110°C
Temperatura di punta 140 °C brevi periodi

Inizio temperatura di degrado

olire 250 °C




